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Nowa generacja

tworzyw termoplastycznych

na bazie polimerdéw

Naprawa zywicg akrylowa

Fot. 1. Uzupehnienie protetyczne pacjenta

aprawy protez wykonanych z materiatow

termoplastycznych naleza do tych mniej lu-

bianych ze wzgledu na dwa aspekty — cza-
sochtonnos¢ oraz koszty. Niewielkie uszkodzenia
w protezie (tj. wytamany zab) czy jej ponowne do-
pasowanie (dostawienie utraconego zeba filarowego,
podscielenie) wymagato wczedniej dotrysku z tego
samego materiaty, z ktérego wykonana byfa proteza.
Inne naprawy z kolei (te z uzyciem akrylu szybkopoli-
meryzujacego) zwigzane byty z uzyciem specjalnych
taczacych bondow.

Stowa ,wymagato” i ,byty” zostaty uzyte umysinie,
gdyz sa juz dostepne na rynku polimery wtrysko-
we, ktorych naprawa, w taki przypadkach jak wyzej,
jest trwata, szybka, fatwa i — co najwazniejsze — tania,
bo wykazujg one chemiczne powinowactwo do akryli
reparacyjnych.

Przypadek

Pacjent z brakiem skrzydtowym i miedzyzebo-
wym po stronie przeciwnej (klasa Il wg Klasyfika-
¢ji Kennedy'ego) miat proteze czesciowq szczeki.
Byta ona wykonana z polimerowego materiatu ter-
moplastycznego (fot. 1). Elementami retencyjnymi
w protezie byty peloty, stabilizujgcymi natomiast
— ciernie okluzyjne na trzech zebach filarowych:
14,24127.

W czasie uzytkowania uzupetnienia pacjent z przy-
czyn niezaleznych utracit zab filarowy 27, w zwigzku
7 czym proteza wymaga stosownej naprawy — do-
stawienia zeba.
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Materiat, z ktérego bylta
wykonana proteza

Polimer wtryskowy — pételastyczny materiat termo-
plastyczny. Potelastyczny dlatego, ze mimo duzej
sztywnosci wykazuje pewien stopien elastycznosci.
Elastycznosc zapobiega powstawaniu efektu dzwigni
na zebach filarowych, a sztywno$¢ pozwala na lepsze
roztozenie dziatajgcych obcigzen oraz zaprojektowa-
nie podparc ozebnowych. Takie podparcia pozwalaja
7 kolei na wprowadzenie sit do tkanek jamy ustnej,
ktére sa w naturalny sposéb przygotowane do ich
przyjmowania. Dzieki nim utrzymujemy takze stabil-
ng okluzje oraz unikamy resorpcji kosci.

Procedura naprawy
Dostawienie zeba do protezy wykonanej z polimeru
jest niezwykle szybkie i proste. Procedura i postepo-
wanie wygladajg identycznie jak w przypadku na-
praw zwyktych protez akrylowych popularng metoda
w puszcze do napraw/pod cisnieniem.

Po otrzymaniu od lekarza wycisku (wraz z proteza)
i zdezynfekowaniu go odlewamy model (fot. 2). Moze
do tego postuzy¢ zwykty gips klasy II. Po uwolnieniu
protezy z modelu nalezy odpowiednio j3 przygoto-
wac do pdzniejszego dotozenia zywicy reperacyjnej.
W tym celu nalezy zredukowac ptyte protezy oraz
jej cze$¢ przedsionkowa tak, by wykonac wystarcza-
ja powierzchnie do kontaktu polimer — akryl (fot. 3).
Nastepnie — tak jak w przypadku tradycyjnych napraw
protez — przygotowujemy akryl do napraw w odpo-
wiednich proporcjach iizolujemy model gipsowy tra-
dycyjnym izolatorem alginatowym. Tu bardzo wazna
zmienna —do naprawy nalezy uzy¢ akrylu szybkopo-
limeryzujgcego (,S"), czyli tradycyjnego akrylu do na-
praw. Nie kazdy akryl na zimno bedzie wykazywat po-
winowactwo chemiczne do najnowszych polimeréw
wtryskowych, ale kazdy typu,S”juz tak (przyktadami
popularnie wykorzystanych akryli typu,S”sa: Villacryl
S, Estetic S, Vertex SelfCuring). Po osadzeniu na model
roboczy reperowanej protezy aktywujemy monome-
rem przyszte miejsce faczenia dwoch materiatéw. Do-
ktadamy nowy zab z wczesniej przygotowana zywica,
odpowiednio formujac nowg czes¢ protezy. Proces
polimeryzacji przeprowadzamy w garnku cisnienio-
wym zgodnie z parametrami zawartymi w instrukdji
uzytego materiatu akrylowego. Ostatnim etapem,
ktéry dzieli nas od zakoriczenia naprawy, jest opraco-
wanie protezy i wypolerowanie jej (fot. 4).

Podsumowanie
Na trwajacym wszechobecnie postepie technolo-
gicznym, ktory jest szczegodlnie widoczny w branzy

stomatologicznej, korzystaja wszyscy jego partycy-
panci: technicy dentystyczny, lekarze oraz pacjen-
ci. Korzystanie z nowych materiatow termoplastycz-
nych bazujacych chemicznie na polimerach sprawia,
7e pacjenci korzystajgcy z uzupetnient wykonanych
metoda termowtrysku moga cieszy¢ sie z komfortu
wykonania ekspresowej naprawy swojej protezy na-
wet w 30 minut, co dotychczas byto mozliwe tylko
w przypadku pacjentéw uzywajacych catkowitych
lub czesciowych protez akrylowych.

Pojawienie sie wtryskowych polimeréw zrewo-
lucjonizowato segment protez termoplastycznych,
dzieki czemu staty sie one znacznie mniej kfopotliwe
dla lekarzy i technikéw dentystycznych i podniosty
komfort funkcjonowania pacjenta, co jest najwiek-
szym benefitem zachodzacych w tym segmencie
zmian. |
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Fot. 2. Warunki protetyczne po ekstrakcji ~ Fot. 3. Proteza przygotowana

zeba filarowego do naprawy

Fot. 4. Proteza po naprawie akrylem szybkopolimeryzujagcym
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